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MlUnchner Rauhputz

Produktbeschreibung:
Munchner Rauhputz ist ein hochvergiteter, maschinengéngiger mineralischer Werk-Trockenmortel.
Mortelgruppe P Il nach DIN V 18550, CS Il nach DIN EN 998-1.

Zusammensetzung:

Minchner Rauhputz besteht aus klassierten und getrockneten karbonatischen oder silikatischen
Natursanden, WeilRkalkhydrat, Weil3zement und Additiven zur besseren Verarbeitung, Haftung und
Wasserabweisung. Eingefarbte Putze enthalten anorganische Trockenpigmente, die alkalistabil und
lichtecht sind.

Anwendungsgebiet:

Munchner Rauhputz eignet sich zur Herstellung von widerstandsfahigen, dauerhaften Oberputzen im
Aul3enbereich als auch zur dekorativen Gestaltung von Innenrdumen in Rillenstruktur. Geeignet fur
Probau WDV-Systeme entsprechend der jeweiligen Zulassung.

Materialverbrauch:
KorngréRe: 2 mm ca. 3,1 kg/m? ca. 8,1 m%/Sack 25 kg/Sack
KorngroRe: 3 mm ca. 4,2 kg/m? ca. 6,0 m*/Sack

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfahig sowie frei von Ausblihungen und filmbildenden
Trennmitteln sein. Geeignete Untergriinde sind alle mineralischen, ausreichend abgebundenen Unter-
putze, Armierungsputze und Spachtel. Zur Reduzierung und Vergleichmaligung des Saugverhaltens
wird ein Voranstrich mit Probau Edelputzgrundierung empfohlen. Nach langeren Standzeiten z. B. bei
Uberwinterung der Armierungsschicht, ,verglasten* oder stark saugenden Untergriinden muss generell
mit Probau Edelputzgrundierung vorgestrichen werden. Im Innenbereich sind Gipsputze mit Probau
Edelputzgrundierung vorzubehandeln. Gipskartonplatten oder andere zum Durchschlagen neigende
Untergriinde sind mit einem geeigneten Sperrgrund vorzustreichen.

Minchner Rauhputz kann mit geeigneten Durchlaufmischern, Putzmaschinen oder von Hand verarbeitet
werden. Bei Handverarbeitung Sackinhalt mit ca. 6,5 bis 7,0 Liter sauberem Wasser mischen und mit
einem langsam laufenden Rihrquirl knollenfrei anrtihren. Das angemischte Material ca. 10 Minuten reifen
lassen und danach nochmals kurz durchrihren und evtl. durch weitere Wasserzugabe
verarbeitungsgerecht einstellen.

Der Nassmortel wird mit der Edelstahltraufel oder maschinell vollflachig aufgetragen und auf Kornstéarke
abgezogen. Zum Strukturieren wird der angetragene Putz mit Kunststofftraufel, Moosgummischeibe oder
Styropor-Reibebrett rund, waagerecht oder senkrecht abgerieben. Die Wahl des Werkzeugs beeinflusst
den Charakter der Oberflache, deshalb stets mit gleichen Strukturscheiben arbeiten. Zur Vermeidung
von Ansétzen ist eine genlgende Anzahl von Mitarbeitern auf jeder Geristlage bzw.
zusammenhangenden Flache einzusetzen. Nass-in-nass zligig durcharbeiten.

Farben:
Munchner Rauhputz ist weil3 und eingefarbt nach Farbtonkarten oder Farbvorlage lieferbar. Auf WDVS
Hellbezugswert beachten.

Lagerung:
Trocken, gegen Feuchtigkeit geschiitzt, 9 Monate lagerfahig.

Lieferform:

In Papiersacken a 25 kg Koérnung: 2 mm 48 Sack/Palette
Kdérnung: 3 mm
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Technische Daten:

Wasserbedarf: ca. 6,5-7,0l/Sack
Druckfestigkeit: ca. 2,8 N/mm?
Ergiebigkeit: ca. 820 Iit
Warmeleitfahigkeit: ca. 0,87 W/mK
Wasseraufnahmekoeffizient: w < 0,5 kg/m?h®*®
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p: <20

Besonders zu beachten:

Der frisch aufgebrachte Putz ist vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Wind, hohen Temperaturen
sowie vor Schlagregen und vor Frosteinwirkung durch geeignete MalRnahmen zu schitzen. Hohe
Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen konnen die Abbindezeit deutlich verlangern. Nicht verarbeiten bei
Luft- und Baukorpertemperaturen unter +5 °C sowie zu erwartenden Nachtfrosten. In der nasskalten
Jahreszeit oder bei extrem unglnstigen Witterungsverhéltnissen raten wir vom Antragen farbiger
mineralischer Edelputze ab, da die Gefahr von Ausblihungen und Fleckenbildungen besteht. Generell ist
bei einem farbigen Edelputz ein einmaliger Anstrich mit Egalisationsfarbe zu empfehlen und bei der
Ausschreibung bzw. dem Angebot mit anzubieten, siehe hierzu das Merkblatt ,Egalisationsanstriche auf
mineralischen Edelputzen®. Vor dem Anstrich muss der Putz vollstdndig ausgetrocknet und durchgehértet
sein. Nachbestellungen bei farbigen Edelputzen sind zu vermeiden, da Farbabweichungen aufgrund der
Schwankungen der natirlichen Rohstoffe nicht immer zu vermeiden sind. Geféahrdete Bereiche (Glas,
Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Werkzeuge nach Gebrauch
sofort reinigen. Fur die Putzausfiihrung gelten DIN EN 13914, DIN V 18550, DIN 55699 und DIN 18350,
VOB Teil C.

Sicherheitsratschlage:

Minchner Rauhputz enthalt Kalk und WeiRzement und reagiert deshalb mit Feuchtigkeit alkalisch.
Gefahrenkennzeichnung: Xi reizend. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschaden. Darf nicht in die
Hande von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Beriihrungen mit der Haut vermeiden. Bei
Bertihrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit
geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort &rztlichen
Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. EG-Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.

Entsorgung:
Nur restentleerte Sacke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehértete Materialreste als Bauschutt oder
Baustellenabfalle entsorgen.

Hinweis:

Alle unsere Produkte werden im Labor standig eigen- sowie fremdiberwacht. Vorgenannte
Ausfihrungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit
fur die allgemeine Giiltigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da
Anwendung und Verarbeitungsmethoden auf3erhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige
Beschaffenheit der Untergriinde jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten
Gesichtspunkten erfordert. Die gultigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten.
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Weitere Auskiinfte durch:
Service-Hotline:

0049 (0) 800/1 01 63 70

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim
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